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Masilla epoxi ligera - componente A
Activador para masilla epoxi ligera - componente B

Color de masilla, comp. A - blanco, relleno natural.
Grado de brillo de masilla: mate medio
Peso de 1 litro — 1800 gramos

Color de activador, comp. B - verde claro
Grado de brillo del activador, comp. B - mate medio
Peso de 1 litro — 900 gramos

Color de mezcla: verde claro

Gracias a las fibras de vidrio contenidas en el producto, la masilla se
caracteriza por una elevada resistencia, mayor fuerza de unién y menor
reaccion exotérmica, al aplicar en superficies mas grandes. Se adhiere
a diferentes superficies, incluyendo metal y laminados. Crea un capa
dura y flexible, resistente a productos quimicos. No absorbe agua o
humedad, después de endurecer. Reduccién de volumen, después de
endurecer - < 0,5 %. Excelente adherencia a cualquier tipo de
superficies.

Uso

Producto recomendado para reparaciones de barcos y otros equipos
acuaticos, tanto por encima como por debajo de la linea de flotacion.
Posee excelente adherencia a cualquier tipo de superficie, incluyendo
laminados de poliéster, epoxi, madera, acero, fibras y otros materiales.
Una masilla universal, para usos multiples, principalmente, para rellenar
y alisar laminados de poliéster y superficies que requieren refuerzo
mecanico.

Masilla: Activador
Partes de peso: (g) 100 : 50
Partes de volumen: (1) 2 1

Mezclar los componentes, hasta obtener una masa de color uniforme.
Preparar justo la cantidad necesaria, para que pueda ser utilizada
durante un breve periodo de tiempo. Prestar especial atencion al fondo
y laterales del envase utilizado para mezclar los componentes. El
mezclado manual es menos preciso y puede reducir la calidad del
material.

ARadir una cantidad menor o mayor del activador, en relacién a la dosis
recomendada, no causa una reaccion mas lenta o rapida de
endurecimiento. Causa un endurecimiento incompleto de la resina,
hecho que no se puede corregir.

Tiempo de aplicacion, después de mezclar con activador: 25 minutos.
Aplicaciéon

Aplicar con espatula. No superar el grosor de 10 mm para cada capa.
Cada siguiente capa debe ser un 10% mas fina que la anterior.
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Tiempo de endurecimiento 24 horas, a temp. 20°C,

Una temperatura inferior a 20°C prolonga sensiblemente el tiempo de
endurecimiento.

A una temperatura inferior a 10 °C la masilla no se polimeriza.

Los tiempos indicados son estimados. El tiempo real para endurecer
puede ser mas breve o largo, en funcién de grosor de capa, ventilacion,
humedad del aire, etc.

aproximadamente 3,7 m2/kg para grosor 200 um.

La superficie debe desengrasarse vy lijarse con papel de lija, con grano
P40+P280. Limpiar el polvo y desengrasar. La sal y demas suciedad,
debe limpiarse con agua potable.

Lijar, después de endurecer
- lijado inicial: P80+P120,
- lijado final: P120+P240.

Sobre la masilla epoxi Ligera, se pueden aplicar también:
- cualquier sistema epoxi,
- cualquier sistema de poliuretano,

Atenciéon: Antes de aplicar el sistema de poliéster, tipo gel coat, top
coat, se recomienda cubrir la masilla, con una fina capa de
imprimacién epoxi Lightprimer 5:1 Sea-Line®.

- Temperatura minima de aplicacion - +10°C.

- Utilizar equipo de proteccion individual. Proteger las vias respiratorias
y los ojos.

- Ventilar el espacio de trabajo.

- Limpiar las herramientas inmediatamente después de aplicar.

Atencién: Por su propia seguridad, proceder siempre segun las
instrucciones recogidas en la Hoja de Caracteristicas del producto.

Los componentes del producto deben guardarse en envases cerrados,
en espacios secos Y frios. Cerrar inmediatamente los envases, después
de coger la cantidad deseada del producto!

massila - 24 meses desde la fecha de produccién
de activador - 24 meses desde la fecha de produccion

El proceso de fabricacion, el control de calidad y suministro se realizan
conforme el estandar ISO 9001 y 14001.

Los datos contenidos en este documento han sido preparados con fines informativos. No podemos responsabilizarnos por los resultados de las
acciones de los usuarios sobre los que no tenemos control. Es responsabilidad del usuario hacer una prueba de control y determinar la idoneidad
del producto para aplicaciones especificas e individuales. La marca Sea-Line® no se hace responsable de ninguna pérdida o dafio asociados con

el uso inadecuado de los productos.

Toda la informacion se basa en meticulosas investigaciones de laboratorio y muchos afios de experiencia. La posicion de mercado establecida no
nos exime del control de calidad continuo de nuestros productos. Sin embargo, no somos responsables de los resultados finales en el
almacenamiento o uso incorrectos de nuestros productos y por el trabajo incompatible con estandares de buena mano de obra .
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